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            초록
          
        

        
          The purpose of this study was to fabricate a biocompatible fluoride varnish with sustained fluoride release, and to compare it with commercial fluoride varnishes. For the experimental fluoride varnish, bis-GMA (BG) or two types of rosin (KR-610: K0, KR-612: K2) were used as bases. Either ethyl acetate or ethanol was added as solvent and 5 wt% NaF was used. 5 mg of experimental F- varnishes and 2 commercial products, Cavity shield (CS) and Flor-opal (FO), were applied on a labial surface of bovine teeth (10 mm × 7 mm). The amount of fluoride release was measured at 1 hr, 2 hrs, 3 hrs, 4 hrs, 8 hrs, 12 hrs, 1 day, 3 days, 5 days, 10 days, 15 days, 20 days and 30 days. MTT test was done with diluted F- varnishes using ethanol. Statistical analysis was done with one-way ANOVA and Duncan multiple range test (α=0.05). BG showed the highest fluoride release at 1 hr (P<0.05), while that of K0 was highest at 2 hrs (P<0.05). From 1 day to 5 days, experimental fluoride varnishes showed higher fluoride release than the commercial products (P<0.05), and there were no significant differences after 5 days (P>0.05). For MTT test, K0 and FO showed higher cell viability than other experimental groups (P<0.05), with no significant differences with K2 (P>0.05). Considering the sustained fluoride release and cell viability of the experimental rosin-based fluoride varnishes compared with commercial products, it will be appropriate for clinical application.
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      Ⅰ. 서 론
      치면에 적용된 불소는 치아 경조직의 재광화(remineralization)를 촉진하고 탈회(demineralization)를 억제하여 치아우식을 예방하는 데 효과적이다(Hellig와 Lussi, 2001). Biofilm 내에서 대사에 의해 생성된 당이 pH를 감소시켜 법랑질이 용해된다. 하지만 biofilm에 불소가 존재하고, pH가 4.5보다 낮아지지 않는다면, 표면의 수산화인회석(hydroxyapatite)이 용해됨과 동시에 불화인회석(fluorapatite)이 형성될 수 있다(ten Cate와 Featherstone, 1991). 수산화인회석으로부터 용해된 칼슘과 인은 불화인회석을 형성하여 법랑질 용해를 감소시킨다. 탈회된 법랑질이 잇솔질로 깨끗해지면 타액은 법랑질을 재광화시킬 수 있고, 불소가 존재할 때 이 효과는 향상된다. 결과적으로 우식 유발 환경(cariogenic challenge)에 노출된 후, biofilm fluid 또는 타액 등의 구강 내 환경에 여전히 불소가 존재한다면, 감소된 pH 환경에서도 법랑질에서 상실된 소량의 칼슘과 인은 회복될 수 있다(Cury와 Tenuta, 2009). 우식 과정의 양상인 탈회와 재광화를 촉진하는 pH-cycling 모델을 사용하는 실험에서도 0.03 ppm 보다 많은 불소가 포함되어 있을 때 재광화가 증가한다고 보고하였다(Featherstone, 1999).

      불소 도포는 불소함유 치약, 불소 도포용 겔과 폼, 양치액, 그리고 불소 바니쉬를 포함하여 다양한 형태로 이용할 수 있다(Hazelrigg 등, 2003). 전문가 불소 도포의 가장 일반적인 방법은 산성 불화인산(Acidulated phosphate fluoride, APF) 겔을 이용하는 것이다(Seppä 등, 1995). 하지만, APF 겔 적용 후, 얻어진 대부분의 불소는 불화칼슘(Calcium fluoride)을 형성하는 데 소모된다. 형성된 불화칼슘은 물과 타액에 쉽게 용해되며, 구강 내 노출 후 24 시간 안에 소실된다(Rølla 등, 1933).

      불소 바니쉬는 레진이나 합성 제재와 함께 사용되는 불소 도포제이다. 치아에 도포되면, 오랫동안 법랑질과 접촉하여 우식을 억제한다(Weintraub, 2003). 불소 바니쉬는 특별한 도구 없이 빠르고 쉽게 적용할 수 있고, 도포 전 전문적인 치아 세정이 필요 없으며, 수분이 있어도 즉시 건조된다. 따라서 영유아를 포함하여 특별한 관리가 필요한 사람에게 안전하게 사용할 수 있다. 또한, 다른 고농도의 도포용 불화물은 10∼15분 경과 후에 구강 내에서 소실되지만, 불소 바니쉬는 비교적 장시간(대개 1일∼7일) 동안 치아표면에 붙어있게 된다(Jin, 2008). 수종의 불소도포제의 평균 우식 감소율을 비교한 Newbrun(2001)의 연구에서 APF 겔이 22%, 2%의 불화나트륨 용액은 29% 그리고 8% 불화주석 용액은 32%의 평균 우식 감소율을 보인 반면, 불소 바니쉬는 38%의 가장 높은 평균 우식 감소율을 보였다.

      하지만, 과량의 불소사용은 치아 불소증(dental fluorosis)을 유발할 수 있다. 치아 불소증은 치아 형성기에 발생한 과량의 불소 섭취에 의해 법랑질 발달이 저해되어 반점치나 변색치가 발생하는 치아의 형성 장애이다. Denbesten과 Li(2011)는 상수도 불소화에 사용되는 불소의 농도는 0.7∼1.2 mg/L (보통 1 mg/L)이며, 식수에 1.5 mg/L (1.5 ppm) 이상의 불소가 포함되었을 때, 치아 불소증이 발생한다고 하였다. Mascarenhas(2000)는 0.03∼0.1 mg F/kg body weight 또는 약 0.75∼1.0 mg/day 농도의 불소를 섭취하였을 때, 치아 불소증이 발생할 수 있다고 보고하였다. Mascarenhas(2000)는 0.03∼0.1 mg F/kg body weight 또는 약 0.75∼1.0 mg/day 농도의 불소를 섭취하였을 때, 치아 불소증이 발생할 수 있다고 보고하였다. Beltrán-Aguilar 등(2000)은 불소 바니쉬는 22,600 ppm의 불소를 함유하고 있고, 치아에 도포하였을 때 평균 5.2 mg 의 F-가 적용된다고 하였다. 또한 불소 바니쉬가 도포된 어떠한 환자도 독성 수준을 넘지 않았다고 하였다. APF gel은 불소 바니쉬에 비해 약 절반만큼의 불소를 함유하고 있지만, 구강 내에 도포되는 양은 더 많아서 불소 섭취가 단기간에 일어나며 혈장 불소 농도를 상당히 증가시킬 수 있다(Bawden, 1998). 반면, 불소 바니쉬의 적용은 수시간에 걸쳐 더 적은 양의 불소를 섭취하면서, 불소 독성 반응의 가능성을 제거할 수 있다(Moon 등, 2004).

      불소 바니쉬는 다른 불소 제재에 비해 오랫동안 치아에 남아있지만, 첫 7시간 이내에 급격한 불소 방출을 보이고 그 이후로 방출량이 감소한다(Shen과 Autio-Gold, 2002). 또한 몇 가지 불소 바니쉬의 로진 성분은 단시간에 일어나는 작열감 같은 알러지와 연관이 있다(Beltrán-Aguilar 등, 2000). 따라서 치아에 부착되어 오랜 시간 동안 지속적으로 유효한 농도의 불소를 방출하면서, 생체적합성을 가진 새로운 불소 바니쉬의 개발이 필요하다. 이 연구의 목적은 bis-GMA와 로진을 이용한 실험용 불소 바니쉬를 제작하고, 시판용 불소 바니쉬와 실험용 불소 바니쉬의 불소 방출량과 생체적합성을 비교하는 것이다.

    

    

  
    
      Ⅱ. 재료 및 방법
      
        1. 연구재료
        
          1) 실험용 불소 바니쉬
          Bis-GMA(NK Oligo, EMA-1020, Shin-Nakamura Chemical, Japan)와 두 가지 로진(KR-610, Arakawa, Japan; KR-612, Arakawa, Japan)을 레진 베이스로 사용하여 실험용 불소 바니쉬를 제작하였다. Bis-GMA 65 wt.%, 용매로 ethyl Acetate(SIGMA-ALDRICH, USA) 30 wt.%를 첨가하여 자가중합형 bis-GMA 제재 불소 바니쉬를 제작하였다. 두 가지 로진을 각각 65 wt.%, 용매로 에탄올 30 wt.%를 첨가하여 두 가지 로진 제재 불소 바니쉬를 제작하였다. 세 종류의 실험용 불소 바니쉬는 모두 5 wt.% NaF(Sigma-Aldrich, USA)을 불소의 원료로 사용하여 40℃의 물중탕 하에 기계식 교반기(RW 20 DZM.n, IKA, Germany)로 30분간 혼합하였다.

        

        
          2) 시판용 불소 바니쉬 제품
          본 연구에서는 Flor-opal(Ultradent, South Jordan, USA)과 Cavity shield(3M ESPE, MN, USA)가 실험용 불소 바니쉬와 비교되었다. Table 1은 본 연구에서 사용된 불소 바니쉬의 성분을 나타낸다.

          
            Table 1. 
				
            

            
              Information of fluoride varnishes used in this study
            
            

          

          
            
              
                	Product name
                	Code
                	Base (wt.%)
                	Solvent (wt.%)
                	Fluoride (wt.%)
                	Other (wt.%)
              

            
            
              	
                Commercial products
              
              	
                Flor-Opal
                (Ultradent, South Jordan, USA)
              
              	FO
              	Hydrogenated rosin (<60 %)
              	Ethyl alcohol
(18.9-28.9 %)
              	NaF
(4-6 %)
              	Methyl Salicylate
(<0.7 %)
            

            
              	
                Cavity shield
                (3M ESPE, MN, USA)
              
              	CS
              	Rosin
(20-70 %)
Polyamide resin
(20-70 %)
              	Ethyl alcohol
(4-30 %)
              	NaF
(1-10 %)
              	Flavor
(1-5 %)
            

            
              	
                Experimental Fluoride varnish
              
              	
                Bis-GMA based
              
              	BG
              	Bis-GMA (65%)
              	Ethyl acetate
(30%)
              	NaF
(5%)
              	-
            

            
              	
                Rosin based
              
              	K0
              	KR-610 (65%)
              	Ethyl alcohol
(30 %)
              	NaF
(5 %)
              	-
            

            
              	K2
              	KR-612 (65%)
              	Ethyl alcohol
(30 %)
              	NaF
(5 %)
              	-
            

          

          
            
              This information is based on the safety data sheet of the products provided by the manufacturer
            

          

          

        

      

      
        2. 연구방법
        
          1) 불소 바니쉬의 적용
          실험용 불소 바니쉬와 시판용 제품을 적용하기 위해, 치관부만 절단된 우치에서 남아있는 치주조직과 치수를 제거하고 치수강에 유틸리티 왁스를 채웠다. 균일한 적용면을 얻기 위해 우치 순면에 10 × 7 ㎜의 테이프를 붙인 후 그 이외의 표면에 매니큐어를 도포하였다. 테이프를 제거한 후 그 부위에 5 ㎎의 불소 바니쉬를 도포하였다. 시편은 각 불소 바니쉬 당 3개씩 준비하였다. 실온에서 10분 간 경화시킨 후, 10 mL의 증류수가 들어 있는 용기에 불소 바니쉬를 도포한 우치를 넣어 37℃, 140 rpm의 진탕항온수조(JSSI-100C, JSR, Cheongwon, Korea)에 보관하였다. 불소 바니쉬 도포 8시간 이후에 우치의 순면에 회전법 동작으로 10회 잇솔질을 하였고, 이후 매 24시간 마다 동일한 방법으로 잇솔질을 시행하였다.

        

        
          2) 불소 방출량 측정
          불소 바니쉬를 적용한 우치를 증류수에 보관한 후로 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 8시간, 12시간, 1일, 3일, 5일, 10일, 15일, 20일 그리고 30일에 fluoride ion-selective electrode (9609BNWP, Thermo Scientific™ Orion™, USA)를 사용하여 불소 방출량을 측정하였다. 한 시편당 두 번씩 측정하여 평균값을 취하였고, 같은 방법으로 각각의 불소 바니쉬 당 세 개의 시편을 측정하여 평균을 내었다. 매 측정 시마다 불소 바니쉬가 적용된 우치는 새로운 10 mL의 증류수가 들어 있는 용기에 옮겨졌고, 위와 동일한 방법으로 보관되었다.

        

        
          3) pH 측정
          두 가지의 실험용 불소 바니쉬(BG와 K0)와 두 가지 시판용 제품(FO와 CS)의 pH를 측정하였다. 불소 방출량을 측정할 때와 동일한 시간에 pH electrode(8102BNUMD, Thermo Scientific™ Orion™, USA)를 사용하여 pH를 측정하였다. 한 시편당 두 번씩 측정하여 평균값을 취하였고, 같은 방법으로 각각의 불소 바니쉬 당 세 개의 시편을 측정하여 평균을 내었다.

        

        
          4) MTT 시험
          실험용 불소 바니쉬와 시판용 불소 바니쉬들을 각각 에탄올에 50:50 비율로 희석하였다. 이렇게 얻어진 용액들과 L929 세포를 이용하여 MTT 시험을 실시하였다. 대조군은 세포와 RPMI 배지만을 사용하였다. 결과값은 대조군의 MTT 환원율을 100%로 표준화하여 백분율로 표시하였다.

        

        
          5) 통계 분석
          통계분석은 SPSS 프로그램(SPSS 12.0; SPSS GmbH, Munich, Germany)을 이용하였다. 불소 바니쉬의 불소 방출량과 누적방출량, 그리고 pH를 Kruskal–Wallis로 신뢰수준 95%에서 분석하였으며, MTT 시험은 각 군을 one-way ANOVA를 사용하여 분석하였다(α=0.05). 사후검정으로는 Duncan multiple range test를 시행하였다.

        

      

    

    

  
    
      Ⅲ. 결 과
      
        1. 불소 방출량
        우치에 도포된 각각의 불소 바니쉬의 시간대 별 불소 방출량은 Figure 1과 Table 2에 나타내었다. Figure 2는 각 시간대별 불소 방출량을 누적하여 나타낸 그래프이다.

        
          
          

          Figure 1. 
				
          

          
            Fluoride release of each fluoride varnish at each time period, (a) bis-GMA based fluoride varnish, (b) KR-610 rosin based fluoride varnish, (c) KR-612 rosin based fluoride varnish, (d) Flor-opal and (e) Cavity shield. Different lowercase letters represent significantly different fluoride release among the time periods by Kruskal-Wallis Test and Duncan multiple range test at ɑ=0.05.
          
          

          

        

        
          Table 2. 
				
          

          
            Fluoride release of three experimental fluoride varnishes and two commercial fluoride varnishes used in this study
          
          

        

        
          
            
              	
              	Experimental
              	Commercial
            

            
              	BG
              	K0
              	K2
              	FO
              	CS
            

          
          
            	1 hr
            	
              18.60aA
            
            	(3.58)
            	
              12.00aB
            
            	(2.65)
            	
              7.33aC
            
            	(0.42)
            	
              3.07aD
            
            	(0.98)
            	
              0.39D
            
            	(0.17)
          

          
            	2 hrs
            	
              1.31bBC
            
            	(0.51)
            	
              4.00bA
            
            	(2.12)
            	
              2.20bcB
            
            	(0.44)
            	
              1.19bcBC
            
            	(0.22)
            	
              0.27C
            
            	(0.13)
          

          
            	3 hrs
            	
              0.46bB
            
            	(0.18)
            	
              1.30bcAB
            
            	(0.44)
            	
              2.43bA
            
            	(1.53)
            	
              2.03abA
            
            	(0.75)
            	
              0.17B
            
            	(0.06)
          

          
            	4 hrs
            	
              0.46bBC
            
            	(0.25)
            	
              0.52bcB
            
            	(0.21)
            	
              0.34cdBC
            
            	(0.14)
            	
              2.37abA
            
            	(0.25)
            	
              0.14C
            
            	(0.04)
          

          
            	8 hrs
            	
              0.65b
            
            	(0.39)
            	
              0.57bc
            
            	(0.23)
            	
              0.91bcd
            
            	(0.09)
            	
              0.89bc
            
            	(0.10)
            	
              0.30
            
            	(0.14)
          

          
            	12 hrs
            	
              0.48b
            
            	(0.47)
            	
              0.29bc
            
            	(0.05)
            	
              0.56bcd
            
            	(0.14)
            	
              0.23c
            
            	(0.05)
            	
              0.15
            
            	(0.05)
          

          
            	1 day
            	
              0.18bAB
            
            	(0.10)
            	
              0.37bcA
            
            	(0.23)
            	
              0.36cdA
            
            	(0.06)
            	
              0.08cB
            
            	(0.01)
            	
              0.10B
            
            	(0.08)
          

          
            	3 days
            	
              0.08bAB
            
            	(0.03)
            	
              0.13cB
            
            	(0.03)
            	
              0.14dA
            
            	(0.03)
            	
              0.02cB
            
            	(0.01)
            	
              0.08AB
            
            	(0.10)
          

          
            	5 days
            	
              0.24bA
            
            	(0.02)
            	
              0.06cB
            
            	(0.01)
            	
              0.35cdA
            
            	(0.12)
            	
              0.01cB
            
            	(0.00)
            	
              0.08B
            
            	(0.12)
          

          
            	10 days
            	
              0.03b
            
            	(0.01)
            	
              0.08bc
            
            	(0.01)
            	
              0.04d
            
            	(0.01)
            	
              0.03c
            
            	(0.00)
            	
              0.30
            
            	(0.44)
          

          
            	15 days
            	
              0.05b
            
            	(0.01)
            	
              0.04c
            
            	(0.00)
            	
              0.06d
            
            	(0.00)
            	
              0.04c
            
            	(0.00)
            	
              0.09
            
            	(0.08)
          

          
            	20 days
            	
              0.05b
            
            	(0.01)
            	
              0.04c
            
            	(0.00)
            	
              0.04d
            
            	(0.00)
            	
              0.03c
            
            	(0.00)
            	
              0.05
            
            	(0.02)
          

          
            	30 days
            	
              0.04b
            
            	(0.00)
            	
              0.04c
            
            	(0.00)
            	
              0.04d
            
            	(0.00)
            	
              0.04c
            
            	(0.00)
            	
              0.04
            
            	(0.01)
          

        

        
          
            Different lowercase letters denote significant differences among each the time period (column) and different uppercase letters denote significant differences among the materials (row) by Kruskal-Wallis Test and Duncan multiple range test at ɑ=0.05.
          

        

        

        
          
          

          Figure 2. 
				
          

          
            Cumulative fluoride release of each fluoride varnishes used in this study. Different uppercase letters denote significant differences among the materials at each time period by Kruskal-Wallis Test and Duncan multiple range test at ɑ=0.05.
          
          

          

        

        각각의 불소 바니쉬의 시간대별 불소 방출량을 분석해보면, BG는 도포 후 1시간에서 불소 방출량이 가장 높았고(p<0.05), 2시간 후에 통계적으로 유의성 있게 불소 방출량이 감소하였다(p<0.05) (Figure 1). K0는 도포 후 2시간에서 유의성 있게 불소 방출량이 감소하였고(p<0.05), 3일 후에도 불소 방출량의 유의성 있는 감소를 보였다(p<0.05). K2는 K0와 같은 양상으로, 도포 후 2시간과 3일 후에 통계적으로 유의성 있게 불소 방출량이 감소하였다(p<0.05). 시판용 불소 바니쉬 제품들 중에서 FO는 도포 후 2시간과 12시간 후에 통계적으로 유의성 있는 불소 방출량 감소를 보였다(p<0.05). 반면 CS는 실험한 모든 시간대에서 유의성 있는 불소 방출량의 차이를 보이지 않았다(p>0.05).

        각 시간대 별로 불소 바니쉬의 종류에 따른 불소 방출량의 차이는 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 1일, 3일 그리고 5일에서 통계적으로 유의성 있는 차이를 보였다(p<0.05) (Table 2). 도포 1시간 후에는 BG의 불소 방출량이 가장 높았고(p<0.05), 2시간 후에는 K0의 불소 방출량이 가장 높았다(p<0.05). 불소 바니쉬 도포 1일에서 5일후까지, 대부분의 실험용 불소 바니쉬의 불소 방출량은 시판용 불소 바니쉬 보다 높았다(p<0.05). 그 이후에는 불소 바니쉬들 간에 유의성 있는 차이가 없었다(p>0.05).

        누적 불소 방출량을 비교해 보면, BG가 모든 시간대에서 가장 높은 불소 방출량을 보였다(p<0.05) (Figure 2). 도포 후 12시간 이후부터 K0는 BG와 유의성 있는 누적 불소 방출량의 차이를 보이지 않았다(p>0.05). K2는 12시간 이후부터 K0와 유의성 있는 누적 불소 방출량의 차이가 없었다(p>0.05). FO의 누적 불소 방출량은 그 다음이었고, CS는 가장 낮은 누적 불소 방출량을 보였다(p<0.05).

      

      
        2. pH
        각 시간대별로 측정된 pH는 Figure 3와 Table 3에 나타내었다. BG는 도포 후 3일까지 다른 불소 바니쉬 보다 유의성 있게 낮은 pH를 보였지만(p<0.05), 도포 후 5일에 pH가 상승하여 K0 그리고 CS와 유의성 있는 차이가 없었다(p>0.05).

        
          
          

          Figure 3. 
				
          

          
            pH of experimental fluoride varnishes and commercial products used in this study.
          
          

          

        

        
          Table 3. 
				
          

          
            pH of experimental fluoride varnishes and commercial products used in this study
          
          

        

        
          
            
              	
              	Experimental
              	Commercial
            

            
              	BG
              	K0
              	FO
              	CS
            

          
          
            	1 hr
            	
              5.24A
            
            	(0.13)
            	
              6.57C
            
            	(0.07)
            	
              6.35BC
            
            	(0.27)
            	
              6.23B
            
            	(0.06)
          

          
            	2 hrs
            	
              4.92A
            
            	(0.26)
            	
              6.19B
            
            	(0.10)
            	
              6.35B
            
            	(0.25)
            	
              6.27B
            
            	(0.13)
          

          
            	3 hrs
            	
              5.00A
            
            	(0.13)
            	
              6.29B
            
            	(0.06)
            	
              6.32B
            
            	(0.34)
            	
              6.17B
            
            	(0.18)
          

          
            	4 hrs
            	
              4.99A
            
            	(0.09)
            	
              6.41B
            
            	(0.14)
            	
              6.40B
            
            	(0.18)
            	
              6.29B
            
            	(0.07)
          

          
            	8 hrs
            	
              5.22A
            
            	(0.01)
            	
              7.02B
            
            	(0.07)
            	
              7.22C
            
            	(0.08)
            	
              7.13BC
            
            	(0.12)
          

          
            	12 hrs
            	
              5.24A
            
            	(0.03)
            	
              7.09B
            
            	(0.06)
            	
              7.14B
            
            	(0.10)
            	
              7.11B
            
            	(0.08)
          

          
            	1 day
            	
              5.10A
            
            	(0.09)
            	
              7.23B
            
            	(0.05)
            	
              7.22B
            
            	(0.10)
            	
              7.15B
            
            	(0.11)
          

          
            	3 days
            	
              5.23A
            
            	(0.05)
            	
              7.33B
            
            	(0.05)
            	
              7.45C
            
            	(0.12)
            	
              7.23BC
            
            	(0.07)
          

          
            	5 days
            	
              7.28A
            
            	(0.05)
            	
              7.44AB
            
            	(0.12)
            	
              7.61B
            
            	(0.08)
            	
              7.44AB
            
            	(0.14)
          

          
            	10 days
            	
              7.54A
            
            	(0.16)
            	
              7.68A
            
            	(0.10)
            	
              7.80A
            
            	(0.06)
            	
              7.57A
            
            	(0.18)
          

          
            	15 days
            	
              7.69AB
            
            	(0.11)
            	
              7.85B
            
            	(0.04)
            	
              7.78AB
            
            	(0.07)
            	
              7.63A
            
            	(0.09)
          

          
            	20 days
            	
              7.57A
            
            	(0.16)
            	
              7.80B
            
            	(0.05)
            	
              7.68AB
            
            	(0.04)
            	
              7.69AB
            
            	(0.05)
          

          
            	30 days
            	
              7.59A
            
            	(0.09)
            	
              7.71AB
            
            	(0.03)
            	
              7.84B
            
            	(0.08)
            	
              7.74AB
            
            	(0.17)
          

        

        
          
            Different uppercase letters denote significant differences among the materials (row) by Kruskal-Wallis Test and Duncan multiple r ang e test at ɑ=0.05.
          

        

        

      

      
        3. MTT 시험
        불소 바니쉬의 MTT 시험 결과, 모든 불소 바니쉬는 대조군에 비해 낮은 세포 활성도를 보였다(Figure 4). 실험군 중에서는 K0와 FO이 가장 높은 세포 활성도를 나타내었지만(p<0.05), K2와 유의성 있는 차이는 없었다(p>0.05).

        
          
          

          Figure 4. 
				
          

          
            Cell viability (%) of three experimental fluoride varnishes and two commercial fluoride varnishes in comparison of the control. Different lowercase letters denote significant differences among each groups by ANOVA and Duncan multiple range test at ɑ=0.05.
          
          

          

        

      

    

    

  
    
      Ⅳ. 고찰
      이 연구의 목적은 오랜 기간 동안 지속적으로 유효한 농도의 불소를 방출하면서 생체적합성을 가진 불소 바니쉬를 제작하고, 시중에 시판되는 불소 바니쉬와 이를 비교하는 것이었다. 본 연구에서는 Bis-GMA 등을 사용한 자가중합형 레진을 기질로 하는 실험용 불소 바니쉬와 두 가지의 로진을 각각 기질로 하는 실험용 불소 바니쉬를 제작하였다. 1시간, 2시간, 3시간, 4시간, 8시간, 12시간, 1일, 3일, 5일, 10일, 15일, 20일 그리고 30일에 불소 방출량과 pH를 측정하였다. 또한 각각의 불소 바니쉬는 MTT 시험을 통해 세포 활성도를 평가하였다.

      불소 바니쉬의 불소 방출량을 비교해 보면, 도포 후 1시간 후에는 BG가 가장 높은 불소 방출량을 보였지만, 2시간 후에는 K0가 가장 높은 불소 방출량을 보였다(p<0.05). 실험용 불소 바니쉬는 도포 후 1일에서 5일 후까지 시판용 불소 바니쉬보다 대부분 높은 불소 방출량을 보였다. 본 실험에서 사용된 대부분의 불소 바니쉬들은 도포 후 처음 1시간 동안 가장 높은 불소 방출량을 보이고, 이후 몇 차례 유의성 있는 불소 방출량의 감소를 보였다. 그러나 CS는 모든 시간대에서 유의성 있는 불소 방출량의 차이를 보이지 않았다. 누적불소 방출량은 실험용 불소 바니쉬들이 기성 제품보다 유의성 있게 높은 값을 보였다.

      BG가 초기에 높은 불소 방출량을 보인 이유는 자가중합형 레진의 중합도가 낮을 때, 불소가 비교적 쉽게 레진 기질을 빠져 나와 유리될 수 있었기 때문이라고 생각된다. 레진의 중합도가 증가한 이후에는 불소가 레진 기질을 뚫고 유리되기 어려워 불소 방출량이 감소한다. 이것은 불소염의 용해도가 낮고, 레진의 견고한 결합과 부족한 친수성 구조 때문이다(Vermeersch 등, 2001). Rawls(1991)의 연구에 따르면, 레진 기질에서 불소가 유리되기 위해서는 일단 물이 이 기질 안으로 분산되어야 하고, 불소염이 용해되어 분산되어 나와야 한다고 보고하였다. 따라서 불소를 오랜 기간 동안 충분히 방출하기 위해서는 레진 조성을 적절하게 조절하여야 한다. 본 연구에서는 오랜 기간 동안 불소를 방출시킬 수 있도록 불소 바니쉬의 조성을 결정하였다. BG는 가장 높은 불소 방출량을 보인 도포 후 1시간 이후를 제외하면, 잇솔질을 시작한 도포 후 8시간 이후에도 통계적으로 유의성 있는 불소 방출량 감소를 보이지 않았다(p>0.05). 이는 자가중합형 레진 기질이 치면과 기계-화학적으로 결합하여, 외부 자극에도 탈락되지 않고 지속적으로 불소를 방출할 수 있었기 때문이라고 생각된다.

      K0와 K2 그리고 FO는 모두 수첨 로진(hydrogenated rosin)을 사용하여, CS와 달리 하얀색을 띄었으며, 도포 후 CS 보다 심미적이었다. 또한, K0와 K2 그리고 FO는 CS에 비해 유의성 있게 높은 양의 불소 방출량을 보였다(p<0.05). 일반 로진은 용매내에서 용해(solubility)가 되는 반면, 수첨 로진은 용매내에 분해된 입자들이 관찰되는 분해(disintegration)의 형태를 보인다(Sousa-Neto 등, 1999). 수첨 로진은 로진의 수소화(hydrogenation)로부터 얻어진다. 수소가 첨가되면서 로진내 무기이온들이 포함된 불순물이 제거되고, 불포화된 사슬 화합물의 이중결합은 감소하며, 이러한 결합의 포화(bond saturation)는 입자들의 해리(detachment)를 촉진한다(Sousa-Neto 등, 1999). K0와 K2 그리고 FO의 불소 방출량이 CS보다 높았던 이유는 수첨 로진의 특성으로 인해 기질의 해리가 촉진되어 불소 이온이 좀 더 쉽게 유리될 수 있었기 때문으로 생각된다.

      BG와 달리, K0와 K2는 잇솔질을 시작한 8시간 후 한차례 불소 방출량의 감소가 보였다. Featherstone(1999)은 0.03 ppm 보다 많은 양의 불소가 존재할 때 재광화가 촉진된다고 보고하였다. 따라서 본 연구에서는 0.03 ppm을 치아 우식 예방에 유효한 불소 농도로 결정하였다. K0와 K2는 유효 불소 농도인 0.03 ppm 이상의 불소 방출량을 도포 후 30일 까지 유지하였다. 반면, FO는 도포 후 2시간에서 불소 방출량이 감소하였고, 잇솔질을 시작한 8시간 이후에, 도포 후 12시간에서 추가적으로 유의성 있는 불소 방출량의 감소를 보였다(p<0.05). 그 이후로 도포 후 3일과 5일 후에서는 0.03 ppm 이하의 가장 낮은 불소 방출량을 보였다. 따라서 FO는 다른 불소 바니쉬들에 비해 장기간의 우식 예방 효과가 감소 될 것으로 보인다.

      CS는 본 연구에서 사용된 불소 바니쉬들 중 가장 낮은 불소 방출량을 보였다. 이 것은 CS와 다른 두 가지 불소 바니쉬를 사용하여 인공타액에 침적 후 유리되는 누적 불소 방출량을 측정한 Shen과 Autio-Gold(2002) 의 연구와 한국에서 시판되는 6가지 불소 바니쉬의 불소 방출량을 비교한 Kim 등(2014) 의 연구 결과와 유사하다. 또한 FO와 CS를 포함하여 4가지의 불소 바니쉬들의 불소 방출량을 비교한 Chau 등(2014) 의 연구 결과에서, FO는 도포 후 31 시간까지 CS 보다 높은 불소 방출량을 보였지만, 그 이후 도포 후 94시간까지 CS가 FO 보다 더 높은 불소 방출량을 나타내었다. 본 연구에서도 이와 비슷한 양상으로, FO의 불소 방출량은 도포 후 1일까지 CS 보다 높았지만, 3일 이후부터는 CS와 유의성 있는 차이가 없었다(p>0.05). CS는 로진을 주요한 기질로써 사용하고 있는데, 이것은 소나무로부터 유래된 100가지 이상의 복합 혼합체이다. 이 성분이 함유된 불소 바니쉬는 도포 시 노란색에서 갈색의 색깔을 띠며, 환자에 따라서는 특유의 냄새에 불쾌감을 느낄 수 있다(Weintraub, 2003). 또한 로진에 의해 CS는 높은 점도를 가지고 있다(Kim 등, 2014). 높은 점도로 인하여 CS에서 다른 불소 바니쉬들에 비해 더 적은 양의 불소가 유리되었을 거라고 생각된다.

      불소 바니쉬들의 pH를 비교해 보면, BG는 도포 후 3일까지 약 pH 5의 가장 낮은 pH를 보였고, 5일에서 pH 값이 약 7까지 상승하였다. 반면, 나머지 불소 바니쉬들은 도포 직후부터 약 6.5의 pH를 보였으며, 8시간 만에 pH가 7 이상으로 상승하였다. Gregory-Head와 Curtis(1997)는 구강 내 일반적인 산도는 pH 6.5이며, pH가 1.0씩 낮아질 때마다 치아의 용해도가 7∼8배 증가한다고 하였다. Humphrey와 Williamson (2001)은 타액의 일반적인 pH는 6∼7이며, 타액 분비에 따라 분비량이 적을 때는 pH 5.3에서 많을 때는 pH 7.8의 범위를 가질 수 있다고 하였다. 낮은 pH를 갖는 레진 접착제들의 안전성을 비교한 Schmalz 등(2002)의 연구에서 1.0∼5.2의 pH 값을 갖는 다양한 레진 제재들이 세포독성을 나타내지 않는다고 하였다. 그러나 Sposetti 등(1986)은 5∼7의 pH를 갖는 불소 용액이 치과용 도재 표면을 부식(etch)시키는데 96시간이 걸린다고 보고하였다. 따라서 심미적인 수복물을 위해서는 도재 표면에 손상을 피하기 위해 중성의 불소 용액이 요구된다고 하였다. BG는 3일까지 낮은 pH값을 유지한 반면, 나머지 불소 바니쉬들은 도포 직후부터 구강 내 일반적인 산도인 약 pH 6.5를 나타내었다. 그러므로, BG는 다른 불소 바니쉬에 비해 구강 내 환경에 적합하지 않을 것으로 생각된다. 그러나 본 연구에서는 증류수에서만 불소 바니쉬들의 pH 값을 측정하였으며, 인공타액에서는 이러한 pH의 변화가 달라질 수 있다. 따라서 인공타액에서 불소 바니쉬들의 pH 값을 비교하는 추가적인 연구가 필요하다.

      생체적합성을 비교하기 위한 MTT 시험에서 모든 불소 바니쉬들은 대조군보다 낮은 세포 활성도를 보였다. 실험군에서는 K0와 FO가 높은 세포 활성도를 보였고(p<0.05), CS와는 유의성 있는 차이를 보이지 않았다(p>0.05). 본 실험에서 사용된 불소 바니쉬들은 불소의 주원료로 NaF를 사용하고 있다. NaF는 임상적으로 광범위 하게 사용되고 있지만, DNA와 단백질 합성뿐 만 아니라 세포 성장을 억제할 수 있다. Jeng 등(1998)의 실험에서 2 mmol/L (40 ppm)보다 많은 양의 NaF는 oral mucosal fibroblasts에 독성이 있고 단백질 합성과, 세포 ATP level 그리고 미토콘드리아 기능을 투여량에 의존하는 방식(a dose-dependent manner)로 감소시켰다. 따라서, 본 실험에서 사용된 불소 바니쉬들의 대조군 보다 비교적 낮은 수준의 세포 활성도는 NaF의 독성에 의한 것으로 생각된다. 또한, 불소 바니쉬들의 희석에 쓰인 에탄올이 희석된 불소 바니쉬들의 세포 활성도에 영향을 줄 수 있었을 것으로 생각된다. 이에 다양한 용매에 희석된 불소 바니쉬들의 세포 활성도를 차후 더 연구해 볼 필요가 있다. 치과재료의 생체적합성 시험은 3단계로 구분할 수 있다. 제1군은 세포에 대한 독성을 평가하는 시험이고, 제2군은 소형동물을 이용하는 전신독성시험, 유전독성과 매식에 대한 국소 반응시험 등이다. 제3군은 적용시험이라고도 하며, 개와 같은 큰 실험 동물을 이용하여 치과재료를 실제 목적대로 적용하고 기능하도록 한 후, 그 결과를 평가하는 것이다. 산화아연유지놀은 세포 독성시험에서는 심각한 독성을 보여주나, 적용시험에서는 양호한 결과를 나타내는 것으로 알려져 있다. 이 재료의 안전성은 상아질과 이 재료에서 방출되는 물질 사이의 상호관계에 기인한 것으로 여겨진다(Schmalz, 1997). 시판용으로 허가된 불소 바니쉬들도 NaF를 함유하고 있고, K0와 K2는 이와 비슷한 정도의 세포 활성도를 보였다. 따라서, 실험용 불소 바니쉬도 생체적합성에 문제가 없을 것으로 생각된다. 그러나 보다 임상적으로 유효한 결과를 얻기 위해서는 적용시험 등 추가적인 생체적합성 시험 결과가 뒷받침되어야 할 것이다. CS의 기질로 사용된 로진은 몇몇 연구에서 접촉성 알러지원으로 작용한다고 보고되고 있다(Beltrán-Aguilar, 2000; Downs와 Sansom, 1999). K0와 K2 그리고 FO의 경우 수첨 로진을 주요한 레진 기질로 사용하고 있다. Downs와 Sansom(1999)은 수첨 로진은 로진-양성 환자에게 보다 덜한 알러지 반응을 일으킨다고 보고하였다. 따라서, K0와 K2는 임상적으로 로진에 알러지 반응을 보이는 환자들에도 유용하게 적용 할 수 있을 것으로 생각된다.

      본 연구에서 불소 바니쉬들의 불소 방출량을 비교해보면, 실험용 불소 바니쉬들은 FO 보다 더 오랫동안 재광화를 촉진하는 유효 농도인 0.03 ppm 이상의 불소를 방출하였다. 처음 1시간 동안 BG의 불소 방출량이 가장 높았지만, 이후에 K0 그리고 K2와 유의성 있는 불소 방출량 차이는 보이지 않았다. pH 측정 결과, BG는 3일까지 약 pH 5의 낮은 산도를 보인 반면, 다른 불소 바니쉬들은 도포 직후부터 구강 내와 유사한 약 pH 6.5이상을 유지하였다. 생체적합성을 비교하기 위한 MTT 시험에서 K0는 FO과 유사한 세포 활성도를 보였고, K2와는 유의성 있는 차이가 없었다.

    

    

  
    
      Ⅴ. 결 론
      본 연구에서는 치아에 오래 부착되어 불소를 서서히 유리할 수 있도록 다양한 레진 조성을 이용하여 불소 바니쉬를 제작하였고 이를 시판용 제품들과 비교하였다. 불소 바니쉬들을 구강 내 환경과 유사하게 노출시키기 위해서, 우치에 도포하여 37℃, 140 rpm의 진탕항온수조에 보관하면서 잇솔질을 시행하였다. 또한, 생체적합성을 평가하기 위해 불소 바니쉬 희석액의 MTT 시험을 실시하였다. 각각의 불소 바니쉬의 불소 방출량과 pH 그리고 MTT 시험 결과를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

      
        	1. 실험용 불소 바니쉬들은 시판용 불소 바니쉬보다 더 많은 양의 불소를 오랫동안 방출하였다.


        	2. 실험용 bis-GMA 제재 불소 바니쉬는 초기 1시간에 가장 높은 불소 방출량을 보였지만, 이후에 실험용 로진 제재 불소 바니쉬와 유의성 있는 차이는 없었다.


        	3. 실험용 bis-GMA 불소 바니쉬의 pH는 초기 3일 동안 약 5의 낮은 산도를 보인 반면, 나머지 불소 바니쉬들은 도포 직후부터 약 6.5의 pH 값을 보였다.


        	4. 실험용 로진 제재 불소 바니쉬와 Flor-Opal은 더 높은 세포 활성도를 보였다


      

      불소 방출량과 pH 그리고 세포 활성도를 함께 고려해 보았을 때, 실험용 로진 제재 불소 바니쉬들은 지속적인 불소 방출과 시판 제품 보다 양호한 생체적합성으로 임상 적용에 적합할 것으로 생각된다.
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